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リフォーム工事施工報告書

年作成日：

サンプル

住所

施工工程

～

足場組立 足場解体

足場工事

シーリング工事 屋上防水工事

外壁塗装工事 その他１

補修工事

（　   門扉塗装　　　　　）

ベランダ防水工事

屋根塗装工事



工事状況写真 全体 ※下記の通り工事しました。

1 施工前全景

2 仮設足場全景

3 施工後全景

施工前全景

施工後全景

仮設足場全景



工事状況写真 全体 ※下記の通り工事しました。

6 材料・施工前（新缶）

5 材料・施工前（新缶）

4 材料・施工前（新缶）

使用済材料(新缶)を撮影



工事状況写真 全体 ※下記の通り工事しました。

7 材料・施工前（新缶）

9 材料・施工後（空缶）

8 材料・施工後（空缶）

使用済材料(空き缶)を撮影



工事状況写真 全体 ※下記の通り工事しました。

10 材料・施工後（空缶）

使用済材料(空き缶)を撮影



  ※施工状況

目地　施工前

2 目地　既設シーリング材撤去

工事状況写真 シーリング

1

3 目地　プライマー塗布



  ※施工状況工事状況写真 シーリング

5 目地　ならし

4 目地　充填

材料名

オートンイクシード

6 目地　施工後



  ※施工状況工事状況写真 シーリング

9 サッシ廻り　プライマー塗布

8 サッシ廻り　既設シーリング材撤去

7 サッシ廻り　施工前



  ※施工状況工事状況写真 シーリング

10 サッシ廻り　充填

材料名

オートンイクシード

11 サッシ廻り　ならし

12 サッシ廻り　施工後



  ※施工状況

高圧洗浄

工事状況写真 洗浄

1

2 高圧洗浄

施工前の状況を撮影

高圧洗浄の状況を撮影

高圧洗浄の状況を撮影



3 ビス錆止め塗布

2 コーキングならし

工事状況写真 【外壁補修】   ※施工状況

1 プライマー塗布

施工前の状況を撮影



工事状況写真 【外壁補修】   ※施工状況

4 パテ材処理



塗料名

2

ＧＡＩＮＡ

3 上塗り１回目

下塗り

塗料名

ダイナミックフィラー

  ※施工状況

施工前

工事状況写真 【外壁】

1

施工前の状況を撮影

下塗り塗装(作業中)を撮影

上塗り１回目塗装(作業中)を撮影



  ※施工状況工事状況写真 【外壁】

5 施工後

4 上塗り２回目

塗料名

ＧＡＩＮＡ

上塗り２回目塗装(作業中)を撮影

施工後の状況を撮影



3 上塗り１回目

塗料名

セラマイルド

2 下地処理

ケレン作業

工事状況写真 【軒天】

1

  ※施工状況

施工前

施工前の状況を撮影

軒天の錆部 ｹﾚﾝ状況

軒天の上塗（１） 状況

下地処理



工事状況写真 【軒天】   ※施工状況

4 上塗り２回目

塗料名

セラマイルド

5 施工後

軒天の上塗（２） 状況

軒天の施工後



3 下塗り

塗料名

エスコ

2 下地処理

ケレン作業

工事状況写真 【鼻隠し】

1

  ※施工状況

施工前

施工前の状況を撮影

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの錆部 ｹﾚﾝ状況

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの下塗 状況



工事状況写真 【鼻隠し】   ※施工状況

5 上塗り２回目

塗料名

スーパーセランマイルド

4 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

6 施工後

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの上塗（１） 状況

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの上塗（２） 状況

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの施工後



3 下塗り（掴み金具）

塗料名

エポキシ樹脂系サビ止め

2 下地処理

ケレン作業

工事状況写真 【雨樋】

1

  ※施工状況

施工前

施工前の状況を撮影

樋の錆部 ｹﾚﾝ状況

樋の下塗（２） 状況



工事状況写真 【雨樋】   ※施工状況

5 上塗り２回目

塗料名

スーパーセランマイルド

4 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

6 施工後

樋の上塗（１） 状況

樋の上塗（２） 状況

樋の施工後



工事状況写真 【屋根水切り】
1

  ※施工状況

施工前

下塗り3

塗料名

エポキシ樹脂系サビ止め

2 下地処理①

ケレン作業

施工前の状況を撮影

屋根瓦 下地処理 状況



工事状況写真 【屋根水切り】   ※施工状況

5 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

塗料名

スーパーセランマイルド

6 上塗り２回目

4 下地処理②　釘頭コーキング

屋根瓦 上塗（１） 状況

屋根瓦 上塗（２） 状況



工事状況写真 【屋根水切り】   ※施工状況

7 施工後

屋根 施工後



工事状況写真 【出窓天端】

1

  ※施工状況

施工前

2 下地処理

ケレン作業

3 下塗り

塗料名

エポキシ樹脂系サビ止め

施工前の状況を撮影

庇の錆部 ｹﾚﾝ状況

庇の下塗（２） 状況



工事状況写真 【出窓天端】   ※施工状況

6 施工後

4 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

5 上塗り２回目

塗料名

スーパーセランマイルド

庇の上塗（１） 状況

庇の上塗（２） 状況

庇の施工後



3 下塗り

塗料名

エスコ

2 下地処理

ケレン作業

工事状況写真 【シャッターBOX】

1

  ※施工状況

施工前

施工前の状況を撮影

雨戸の錆部 ｹﾚﾝ状況

雨戸の下塗（２） 状況



工事状況写真 【シャッターBOX】   ※施工状況

5 上塗り２回目

塗料名

スーパーセランマイルド

4 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

6 施工後

雨戸の上塗（１） 状況

雨戸の上塗（２） 状況

雨戸の施工後



工事状況写真 【幕板】   ※施工状況

1 施工前

2 下地処理

ケレン作業

3 下塗り

塗料名

浸透形Ｍシーラー

施工前の状況を撮影

庇の錆部 ｹﾚﾝ状況

庇の下塗（２） 状況



工事状況写真 【幕板】   ※施工状況

4 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

5 上塗り２回目

塗料名

スーパーセランマイルド

6 施工後

庇の上塗（１） 状況

庇の上塗（２） 状況

庇の施工後



3 下塗り

塗料名

エポマリンＧＸ

2 下地処理

ケレン作業

工事状況写真 【門扉】   ※施工状況

1 施工前

施工前の状況を撮影

庇の錆部 ｹﾚﾝ状況

庇の下塗（２） 状況



工事状況写真 【門扉】   ※施工状況

6 施工後

5 上塗り２回目

塗料名

スーパーセランマイルド

4 上塗り１回目

塗料名

スーパーセランマイルド

庇の上塗（１） 状況

庇の上塗（２） 状況

庇の施工後



3 プライマー塗布

材料名

層間プライマー

2 下地処理　洗浄

工事状況写真 【ベランダ防水】

1

  ※施工状況

施工前

施工前の状況を撮影



工事状況写真 【ベランダ防水】   ※施工状況
4 ジョイント部補強塗り

5 ウレタンベース１層目

材料名

エバーコート01H

6 ウレタンベース２層目

材料名

エバーコート01H



工事状況写真 【ベランダ防水】   ※施工状況

10 材料・施工後（空缶）

9 材料・施工後（新缶）

7 トップコート塗布

8 施工後

材料名

エクセルトップ



工事状況写真 【ベランダ防水】   ※施工状況



ショールーム：刈谷市築地町3-20-18
電話番号 ：０１２０－６２－６１４０

エムアール 検索

詳しいことをお知りになりたい方はこちらを検索してください！
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